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belton ® free
PU Wasserlack hochglanzend 400 mi
RAL 3000 feuerrot B e

Waterbased PU paint

RAL 3000
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Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck Okologisches Lackspray mit seiner
weiterentwickelten Formel auf PU Wasserbasis in
Premium-Qualitat flr innen und auf3en ist es nun
maoglich, das hochwertige Lackierergebnis eines
herkdmmlichen Lacksprays zu erreichen — ochne
stérende Gerlche, Aromaten, Einschrankungen
oder 6kologische Bedenken. 95% wasserbasierend,
geruchsneutral und nahezu lésemittelfrei.
Als 1-Schicht-Lack fiir viele Untergriinde.

Eigenschaften * Geruchsneutral
» 95% wasserbasierendes Qualitats-Lackspray
« Nahezu lésemittelfrei (deutlich < 5% Lésemittel)
» Schnelle Trocknung
« Hohe Deckkraft und doppelte Ergiebigkeit
« Hervorragende CO2-Bilanz
* Nach DIN EN 71-3 fur Kinderspielzeug geeignet
(ILF Prufbericht Nr. 108059 vom 17.05.2018)
* Innen wie auf3en einsetzbar, da wetter- und
UV-bestandig
* Feinste Zerstaubung und optimales Spritzbild
« Hohe Widerstandsfahigkeit, da auf PU-
Dispersionsbasis
» Auf den meisten Untergriinden ohne Grundierung
einsetzbar
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Materialbasis

Untergrund

Verarbeitung

SchutzmalRnahmen

Sprihsicherung

Schitteln

Probespriihen -Farbtonprifen

Spritzabstand
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Polyurethan-Dispersion auf Wasserbasis

Eisenmetalle, Verzinkter Stahl, Aluminium und
NE-Metalle

Holz, die meisten Kunststoffe, Karton, Papier, Stein,
Glas, Keramik und Styropor,

Persodnliche Schutzausristung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)

Nahere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entfernen Sie die Spriuhsicherung indem Sie
zuerst den Spruhkopf abnehmen. Fahren Sie mit
einem Schraubenzieher zwischen Lasche und
Sicherungsring. Hebeln Sie mit einer
Abwartsbewegung die Sicherung sanft heraus.
Werfen Sie die Sprihsicherung nicht weg. Diese
kann nach Beendigung der Lackierarbeit wieder

als Spruhsicherung eingesetzt werden.

Setzen Sie einen der zwei Sprihkdpfe mit einer
leichten Drehbewegung wieder auf die Spraydose.
Schutteln Sie diese grundlich fir 1 Minute, so dass

sich die Farbpigmente gleichmaRig verteilen.

Bevor Sie das eigentliche Objekt lackieren, testen Sie
Farbe und Vertraglichkeit des Lacksprays auf einem

Testobjekt.

15-25cm

Halten Sie die Dose senkrecht. Beginnen Sie dabei
immer auRerhalb des Objekts um Uberbeschichtung
zu vermeiden. Einen diinnen Spritzgang vorlackieren.
Nach ca. 5 - 10 Minuten gleichmaRig deckend

endlackieren. Kurze Sprihstdl3e vermeiden!
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Spritzgange

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung

Weiterverarbeitung

Art.Nr. 332004

Halten Sie die Dose senkrecht und sprihen Sie
dann mit einem Spruhabstand von 15 - 25 cm im
Kreuzgang mehrere diinne, nebelnde Schichten.

Beginnen Sie dabei immer auBerhalb des Objekts.

Die ideale Arbeitstemperatur liegt bei ungefahr

+ 20° C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
und Zugluft.

Kunststoffuntergriinde bitte auf lhre Vertraglichkeit
prufen. Bitte keine sicherheitsrelevanten Kunststoff-
teile beschichten. Nicht auf kunstharzlackierte Ober-
flachen spriihen, da der Lack eventuell hochziehen
kann. Die zu lackierende Flache muf3 sauber, trocken

und fettfrei sein. Altlackierungen anschleifen.

staubtrocken: nach ca. 45 Min.

grifffest: nach ca. 3 Std.

durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

und sowohl innen als auch auf3en UV- und
wetterbestandig. Uberlackierbar mit sich selbst

innerhalb von 1 Stunde oder nach 3 Tagen.

Untergriinde, wie z.B. Eisenmetalle / Stahl, Styropor,

Stein, Ton, Keramik, Glas, Pappe und Papier kénnen
direkt mit belton free lackiert werden.
(siehe Lackieraufbau 1-Schicht)

Untergrinde, wie z.B. Verzinkter Stahl, Aluminium

und Nicht-Eisen-Metalle (NE-Metalle) missen mit
belton free Grundierung weif3 matt (Art.Nr. 332601)
vorgrundiert werden. (siehe Lackieraufbau 2-Schicht)
Kunststoff:

Kunststoffuntergriinde auf lhre Vertraglichkeit prifen.
Lackierbare Kunststoffe kdnnen direkt mit belton free
lackiert werden. Problematische Kunststoffe sind ggf.
mit belton Kunststoffgrundierung l6semittelhaltig
(Art.Nr. 323505) vorzubehandeln.
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Holz:

Empfehlung: Saugende Holzuntergriinde und
behandeltes Holz sind mit belton free Grundierung
(Art.Nr. 332601) vorzubehandeln.

Lackieraufbau (1-Schicht):
1. belton free PU Wasserlack (Farbton)
2. Je nach Bedarf und Untergrund kénnen Sie lhr

Lackierobjekt danach noch mit einem belton free
Klarlack (optional) Gberlackieren. So erreichen Sie
perfekte und umweltfreundliche Lackierergebnisse
Lackieraufbau (2-Schicht):

1. belton free Grundierung (weif3 matt)

2. belton free PU Wasserlack (Farbton)

3. Je nach Bedarf und Untergrund kénnen Sie Ihr

Lackierobjekt danach noch mit einem belton free
Klarlack (optional) Gberlackieren. So erreichen Sie
perfekte und umweltfreundliche Lackierergebnisse.

Arbeitsende D Wenn Sie die Lackierarbeit abgeschlossen haben,

drehen Sie die Lackspraydose auf den Kopf, um das

% T Ventil leerzuspriihen. Entfernen Sie zur Lagerung

zunéchst den Spruhkopf, legen Sie die Sprih-
sicherung wieder ein und setzen den Sprihkopf

wieder auf.

Erganzende Hinweise

Wichtige Hinweise Zwischen den Spritzgéangen bzw. bei langeren
Pausen den Lack mit einem feuchten Tuch vom
Spruhkopf abwischen, um das Verkleben des
Spruhkopfes zu vermeiden.

Bei wasserbasierenden Lacksystemen gilt:

Das im nassen Zustand zunachst etwas wellig
wirkende Spriihbild glattet sich beim Trocknen. Nach
der Trocknung entsteht eine gleichméaRige, glatte und
perfekte Lackoberflache.

Bitte beachten Sie dass es beim Probespriihen und

Lackieren auf einer Stelle zu einer Uberbeschichtung
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Lagerstabilitat

i

Entsorgung

Anmerkung

und leichten Schaumbildung kommen kann. Dies ist
KEIN Produktmangel! Bei sachgemaRer Lackierung
in dinnen, gleichmaRigen Schichten wird mit belton
free ein einwandfreies Lackierergebnis erzielt.

Wie bei allen Wasserlacken, so sind auch bei
belton free die Trocknungszeiten stark von der
Umgebungstemperatur und vor allem von der
relativen Luftfeuchte abhéngig.

Eine geringe relative Luftfeuchte fuhrt zu kirzeren,
eine hohe zu langeren Trocknungszeiten. Durch

Warmluftzufuhr sind die Trockenzeiten verkirzbar.

24 Monate

Die Angabe der Gebrauchsfahigkeit bezieht sich auf
eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung
zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte
nicht tber 60 %. Die Dose ist aufrecht stehend,
trocken und geschutzt vor chemischen und mechani-
schen Einflissen zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle
gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind

Zu beachten.

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu
entsorgen. Dosen mit ausgehartetem Material sind

als Sonderabfall zu entsorgen.

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise

stets sorgfaltig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit groter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen

Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine

Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir tbernehmen keine Haftung fur

Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere

Produkte auf lhre Eignung fir die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu priifen. Auf den

Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich

geschutzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige

Ankiindigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu erganzen.
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